
Az impregnált vasúti talpfák tartósságáról. 
A magyar mérnök- és épitész-egylet közlönyének f. évi 

II . száma következőket i r j a : A német vasut-igazgatóságok 
egyesületének mult évi juniushó végén C o n s t a n z b a n meg­
tar to t t műszaki gyűlésén F ű n k tanácsos érdekes közleménye­
ket terjesztett elé ezen tárgyra vonatkozólag, melyek képesek 
arra, hogy az illető szakkörökben figyelmet keltsenek, s melyek 
megérdemlik, hogy e helyen rövid kivonatban előadassanak. 

Nevezett szakember kisérletei részben a c ö 1 n-m i n d e n i-, 
részben pedig a h a n n o v e r a i állam vasúton hajtattak végre, 
s következő eredményeket tüntetik fel a k i c s e r é l é s s z á ­
z a l é k á t s a b e k ö v e t k e z é s i d ő p o n t j á t i l l e tő leg : 

Chlor-zinkkel impregnált lúczfenyő-ászkoknál 2 1 évi 
használat után 3 1 % . 

Creosot-tal i tatott bükkfánál 22 évi használat után 4 6 % . 

Épen nem impregnált tölgy-ászkoknál 17 év után 4 9 % , 
és végre 

Chlor-zinkkel impregnált tölgyfa-ászkoknál ugyancsak 
17 év leforgása után csak 2 0 , 7 % - n a k kecserélése vált szük­
ségessé. 

Mindezen kísérleteknél egyaránt kedvező körülmények 
vétettek alapul, t . i. legjobb minőségű, tiszta és teljesen viz­
átbocsátó ágyazási anyag. 

Egyes próba-darabok, melyek oly ászkokból vágattak ki, 
melyek a kísérleti-idő lefolyása után is még a pálya töltésében 
maradtak, teljesen ép, egészséges felületet mutattak. 

Kapcsolatban németországi vaspályákon eszközölt fennebbi 
jósikerü kísérletekkel, ide iktatjuk az ausztriai F e r d i n á n d ­
é s z a k i p á l y a némely pontján néhány év leforgása alatt 
tett kísérletek eredményét is. 



Ezen kísérletek szerint a kicserélés mérve tett : 
N e m i m p r e g n á l t t ö l g y f a - á s z k o k n á l 12 évi hasz­

nálat után 7 4 . 4 8 % - o t . 

C h l o r - z i n k k e l i t a t o t t t ö l g y f á n á l 7 év multán 
3 , 2 9 % - o t . 

K o r o m o l a j - t a r t a l m u k á t r á n y n y a l impregnált 
tölgyfa-ászkoknál 6 év után 0 , 0 9 % . 

C h l o r - z i n k k e l t e l i t e t t lúczfenyőnél 7 év lefolyása 
után 4 , 4 6 % - o t . 

Utóbbiak 1869-ben a morva-sleziai vasút állomáshelyein 
alkalmaztattak, illetőleg oda helyeztettek át. 

A Ferdinánd-északi pályán 1 8 6 9 — 7 0 - t ő l kezdve már 
csak chlor-zink-, vagy koromolaj tartalmú kátránynyal impreg­
nált tölgyfa-ászkok alkalmaztatnak. II. 8. 

Dongaszállitmányok Triestből. Miként a „Neue Freie 
Presse "-ben olvastuk, f. évi január hóban Triestből Franczia-
országba következő dongamennyiségek szállíttattak : C e 11 e-be 
7 8 4 . 0 0 0 d r b ; B o r d e a u x - b a 8 5 0 . 7 8 4 d r b ; M a r s é i 11 e-be 
2 9 4 . 5 9 6 d r b ; N a n t e s - b e 117 .770 d r b ; P o r t - V e n d r e s - b e 
105 drb, összesen 2 , 0 4 7 . 7 1 3 drb, mig 1 8 7 6 . jauuár hóban 
3 ,937 .001 drb szállíttatott. L o n d o n b a szállíttatott ugyan­
csak f. évi január hóban 3 0 5 . 2 0 0 d r b ; L i v e r p o o l - b a 
1 6 . 3 0 0 d r b ; H u l l - b a 8 .000 d r b ; tehát Angliába összesen 
3 2 9 . 5 0 0 drb, mig a mult év január hóban 6 1 6 . 0 0 0 drb. 
S á m o s - b a Görögországba vittek 2 0 . 0 0 0 drbot. Összesen tehát 
kivitetett január hóban 2 , 3 9 7 . 2 1 3 drb, mig 1 8 7 6 . év január 
havában 4 , 5 5 3 . 0 0 1 drb. (A dongabevitel Triestbe f. évi január 
hóban 1 ,696.099 drbot tett.) 


